N a®

*
Faiat ot ..0
- * * °
evropsky [N
socialni . MINISTERSTVO SKOLSTV] OP Vzdélavéni
fondvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

Nazev Skoly Stiedni prmyslova skola strojnicka Vsetin
Cislo projektu €Z.1.07/1.5.00/34.0483

Autor Ing. Miroslav Vaclavik

Nazev sablony /2

Nazev DUMu 19.6 Test — Zakladni pojmy

Tematicka oblast Tepelné zpracovani

Predmét Strojirenska technologie

Druh ucebniho materialu Test

Test je zaméren na ovérovani zakladnich znalosti

Anotace . . .
z oblasti pojmu tepelného zpracovani.

Vybaveni, pomticky Psaci potieby

Ovéreno ve vyuce dne, tfida 16.9.2013, 2.A

\Vsetin

|
2 B Zlinsky kraj

Stredni primyslova Skola strojnicka Vsetin www.zlinskedumy.cz



Vyukoveé cile

e Ovéreni znalosti Zakl z uciva zdkladnich pojmu tepelného zpracovani.



A

Jméno a pfijmeni, tfida
1) Vysledkem rozpadu austenitu u eutektoidnich oceli
muZou byt struktury:
a) ferit, bainit, martenzit a zbytkovy austenit
b) perlit, bainit, martenzit a zbytkovy austenit
c) perlit, cementit, bainit a martenzit
d) ferit, bainit, cementit, martenzit a zbytkovy austenit

2) Pro martenzit plati:

a) je to presyceny tuhy roztok uhliku v Zeleze alfa
b) je to pfesyceny tuhy roztok uhliku v Zeleze beta
c) je to presyceny tuhy roztok uhliku v Zeleze gama
d) je to presyceny tuhy roztok uhliku v Zeleze delta

3) Eutektoid se u diagramu Fe-Fe;C nazyva:
a) ferit

b) austenit

c) cementit

d) perlit

4) Napis, co znamena zkratka ARA:

5) Ferit krystalizuje v krystalové mfiZce:
a) Ctverecné plosné stfedéné

b) hexagonalni

c) kubické prostorové stredéné

d) kubické plosné stredéné

6) Nejtvrdsi struktura vznikla rozpadem austenitu je:
a) perlit

b) martenzit

c) bainit

d) ferit

7) Nejvice intenzivni chladici prostfedi u kaleni je:
a) olej

b) voda

c) vodni sprcha

d) vzduch

8) Martenzit je velmi tvrdy a:
a) houzevnaty

b) kiehky

c) tvarny

d) dobfe obrobitelny

9) Bainit tvofi zrna feritu a Castice:
a) austenitu

b) perlitu

c) cementitu

d) martenzitu

10) Teplota A, je hranici:
a) krystalizace oceli

b) prekrystalizace oceli

c) zotaveni oceli

Jméno a pfijmeni, tfida
1) Eutektoid se u diagramu Fe-Fe;C nazyva:
a) austenit
b) ferit
c) perlit
d) cementit

2) Nejtvrdsi struktura vznikla rozpadem austenitu je:
a) ferit

b) perlit

c) martenzit

d) bainit

3) Teplota Ac; je hranici:
a) prekrystalizace oceli
b) krystalizace oceli

c) zotaveni oceli

4) Vysledkem rozpadu austenitu u eutektoidnich oceli
mtuZou byt struktury:

a) ferit, bainit, martenzit a zbytkovy austenit

b) perlit, cementit, bainit a martenzit

c) perlit, bainit, martenzit a zbytkovy austenit

d) ferit, bainit, cementit, martenzit a zbytkovy austenit

5) Nejvice intenzivni chladici prostiedi u kaleni je:
a) vodni sprcha

b) vzduch

c) olej

d) voda

6) Martenzit je velmi tvrdy a:
a) tvarny

b) kifehky

c) houzevnaty

d) dobre obrobitelny

7) Napis, co znamena zkratka IRA:

8) Bainit tvofi zrna feritu a castice:
a) austenitu

b) cementitu

c) martenzitu

d) perlitu

9) Pro martenzit plati:

a) je to presyceny tuhy roztok uhliku v Zeleze delta
b) je to presyceny tuhy roztok uhliku v Zeleze beta
c) je to presyceny tuhy roztok uhliku v Zeleze alfa
d) je to presyceny tuhy roztok uhliku v Zeleze gama

vrv

10) Ferit krystalizuje v krystalové mfizce:
a) kubické plosné stfedéné

b) hexagonalni

c) kubické prostorové stfedéné

d) ¢tverecné plosné stredéné



A — spravné odpovédi

1) Vysledkem rozpadu austenitu u eutektoidnich oceli
muZou byt struktury:
a) ferit, bainit, martenzit a zbytkovy austenit
@ perlit, bainit, martenzit a zbytkovy austenit
c) perlit, cementit, bainit a martenzit
d) ferit, bainit, cementit, martenzit a zbytkovy austenit

2) Pro martenzit plati:

@je to presyceny tuhy roztok uhliku v Zeleze alfa
b) je to presyceny tuhy roztok uhliku v Zeleze beta
c) je to presyceny tuhy roztok uhliku v Zeleze gama
d) je to presyceny tuhy roztok uhliku v Zeleze delta

3) Eutektoid se u diagramu Fe-Fe;C nazyva:
a) ferit

b) austenit

c) cementit

@perlit

4) Napis, co znamena zkratka ARA:
anizotermicky rozpad austenitu

5) Ferit krystalizuje v krystalové mfizce:
a) Ctvereéné plosné stfedéné
b) hexagonalni
@kubické prostorové stfedéné
d) kubické plosné stredéné

6) Nejtvrdsi struktura vznikla rozpadem austenitu je:
a) perlit
@ martenzit
c) bainit
d) ferit

7) Nejvice intenzivni chladici prostifedi u kaleni je:
a) olej
b) voda
@vodnl’ sprcha
d) vzduch

8) Martenzit je velmi tvrdy a:
a) houzevnaty
®) krehky
c) tvarny
d) dobfe obrobitelny

9) Bainit tvofi zrna feritu a c¢astice:
a) austenitu
b) perlitu
@cementitu
d) martenzitu

10) Teplota A, je hranici:
a) krystalizace oceli

@ prekrystalizace oceli
c) zotaveni oceli

B — spravné odpovédi

1) Eutektoid se u diagramu Fe-Fe;C nazyva:
a) austenit
b) ferit

@ perlit

d) cementit

2) Nejtvrdsi struktura vznikla rozpadem austenitu je:
a) ferit
b) perlit
@martenzit
d) bainit

3) Teplota Ac; je hranici:
@ prekrystalizace oceli

b) krystalizace oceli

c) zotaveni oceli

4) Vysledkem rozpadu austenitu u eutektoidnich oceli
mtuZou byt struktury:

a) ferit, bainit, martenzit a zbytkovy austenit

b) perlit, cementit, bainit a martenzit
@perlit, bainit, martenzit a zbytkovy austenit

d) ferit, bainit, cementit, martenzit a zbytkovy austenit

5) Nejvice intenzivni chladici prostiedi u kaleni je:
(@) vodni sprcha

b) vzduch

c) olej

d) voda

6) Martenzit je velmi tvrdy a:
a) tvarny

@ kiehky

c) houzevnaty

d) dobre obrobitelny

7) Napis, co znamena zkratka IRA:
izotermicky rozpad austenitu

8) Bainit tvofi zrna feritu a castice:
a) austenitu
@ cementitu
c) martenzitu
d) perlitu

9) Pro martenzit plati:

a) je to presyceny tuhy roztok uhliku v Zeleze delta
b) je to presyceny tuhy roztok uhliku v Zeleze beta
@je to presyceny tuhy roztok uhliku v Zeleze alfa
d) je to presyceny tuhy roztok uhliku v Zeleze gama

vrv

10) Ferit krystalizuje v krystalové mfizce:
a) kubické plosné stfedéné
b) hexagonalni
@kubické prostorové stfedéné
d) ¢tverecné plosné stredéné



