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Vyukove cile

« 73k se bude orientovat v oblasti zakladniho
rozdéleni zpusobu zihani a zaznaceni
jednotlivych druhu do rovnovazného
diagramu Fe-Fe,C.



Klicova slova

e Zihani
* Oblasti zihacich teplot
* Rovnovazny diagram Fe-Fe,C






DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



PODSTATA ZIHANI

 Rovhomerny ohrev na zihaci teplotu, vydrz
po urcitou dobu a pomalé (velmi pomalé)
ochlazovani.

* Velikost teploty, doba vydrze a rychlost
ochlazovani je zavisla na:

- typu zihani
- druhu a velikosti materialu

- typu zihaci pece...



DRUHY ZPRACOVAVANYCH MATERIALU

* RUzné typy zihani byvaji zarazeny jak pred
zpracovanim materialu, tak mezioperacni
zihani a takeé jako finalni operace.

e Zihaji se v podstaté viechny typy Zeleznych i
nezeleznych materiald.

e Zakladni rozdéleni:
- Zzihani oceli
nani litin
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N< NK<

nani nezeleznych kovu
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ROZDELENI| ZPUSOBU ZIHANI
* Bez prekrystalizace (T<A_,):
- namekko

- rekrystalizacni
- ke snizeni vnitrniho pnuti

S prekrystalizaci (T>A_,, A3nebo A_.):
- homogenizacni

- normalizacni

- (namékko u nadeutektoidnich oceli)



TEPLOTA

OBLASTI ZIHANI

% C

Obr. 1 — Cast diagramu Fe-Fe,C s oblastmi Zihani

Homogenizacni
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pnuti



Otazky

e Dle ¢eho je hlavni rozdéleni typu zihani?

e Které jsou zpusoby zihani s prekrystalizaci a
oez prekrystalizace?

 Zakresli do diagramu Fe-Fe,C jednotlive
zpusoby zihani.



Pouzité zdroje obrazku

Obr.1:
Vlastni tvorba
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