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Vyukove cile

» 73k se bude orientovat v oblasti vnitfni stavby
latek.
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KRYSTALOVA MRIZKA



KRYSTALOVA MRIZKA

je to pravidelné usporadani atomu

soudrzné sily elektronového mraku je zobrazeny
spojovacimi Carami

nejmensi utvar, ktery se periodicky opakuje —
elementarni bunka (1nm=102m)

atomy nejsou v klidu, ale vychyluji se tepelnymi kmity

cetnost kmitu je u ruznych kovu ruzna a nezavisi na
teploté, velikost kmitu s teplotou vzriustd

amorfni latka — ndhodné rozlozeni atomu (sklo, plasty,
vosk, plyny, kapaliny..)



Obr. 1 — Krystalova mrizka chloridu sodného



//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/NaCl-Ionengitter.png

MONOKLINICKA KRYSTALOVA MRIZKA

[ =90°
oy = 90° f‘? VSechny tfi osy osového kfize

jsou nestejné dlouhé, dvé osy

-‘ spolu sviraji libovolny kosy uhel

a treti osa je na né kolma.

Mineraly: amfibol, augit, biotit,
b epidot, mastek, muskovit,
\ ortoklas, sadrovec, staurolit

Obr. 2 — Monoklinicka (jednoklonna)


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Monoclinic.png
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TRIKLINICKA KRYSTALOVA MRIZKA

B,y #90°
Py Vsechny osy osového krize jsou
rizné dlouhé a sviraji libovolny
¥ kosy uhel (nikoli pravy).
B Mineraly trojklonné soustavy:
a albit- zivec sodnovapenaty,

chalkantit (modra skalice),
kaolinit, plagioklas

Obr. 3 — Triklinicka (trojklonna)


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Triclinic.png

ORTOROMBICKA KRYSTALOVA MRIZKA

azb#c
Vsechny tri osy osoveého krize
~ o jsou rizné dlouhé a jsou na

sebe kolmé.

Mineraly kosoctverecné
soustavy: antimonit, aragonit,
d * baryt, markazit, olivin, sira,

b topaz

Obr. 4 — Ortorombicka (kosoctverna)


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Orthorhombic.png

TETRAGONALNI KRYSTALOVA MRIZKA
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Obr. 5 — Tetragonalni (Ctverecna)

Dve osy osoveho krize jsou
stejné dlouhé.

Mineraly ¢tverecné soustavy:
chalkopyrit, kasiterit, rutil


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Tetragonal.png

ROMBOEDRICKA KRYSTALOVA MRIZKA

o3,y # 90°
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Obr. 6 — Romboedricka (trigonalni,
klencova)

Klencova soustava byva nekdy pro
zjednoduseni razena do
Sesterecné soustavy. Tyto
soustavy maji stejny typ osniho
krize a lisi se Cetnosti svislé osy. Tri
stejné dlouhé osy osoveho krize
lezi v jedné roviné a sviraji uhel
120°. Ctvrta osa stoji kolmo k této
rovine a je nestejneé dlouha.

Mineraly klencové soustavy:
kalcit, korund, kfemen, magneazit,
siderit, turmalin, hematit


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Rhombohedral.png

HEXAGONALNI KRYSTALOVA MRIZKA

Sest stejné dlouhych os
q+C osového krize (tfi hlavni a tfi

vedlejsi) lezi v jedné roviné a

sviraji mezi sebou uhel 60°,

G sedma osa stoji kolmo k této
roviné a je nestejné dlouha.
d l

Pocet atomu v krystalové
mrizce:
12x1/6+2x1/2+3=6

Obr. 7 — Hexagonalni (Sesterecna) Mineraly a kovy Zestereéné

soustavy: apatit, beryl, grafit,
kalcit, Cd, Co, Mg, Ti,), Zn...


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Hexagonal.png
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KUBICKA KRYSTALOVA MRIZKA

N—

d

2 .

=

Obr. 8 — Kubicka (krychlova)

Osni kriz krychlové soustavy
je tvoren tremi osami, které
jsou na sebe kolmé a

vsechny jsou stejné dlouhé.

Mineraly krychlové
soustavy: diamant, fluorit,
galenit, granat, halit (sul
kamenna), meéd, pyrit,
sfalerit, stribro, zlato...


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Cubic_crystal_shape.png

KUBICKA PROSTOROVE STREDENA
KRYSTALOVA MRIZKA

\ '\. Pocet atomu v krystalové

mrizce:
8x1/8+1=2

Kovy krystalizujici vtomto
typu mrizky: Cr, Fe ), Mn,

.a\' . MO, Ta...

a

Obr. 9 — Kubicka prostorovée
stredéna mrizka


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Lattice_body_centered_cubic.svg

KUBICKA PLOSNE STREDENA
KRYSTALOVA MRIZKA

Pocet atomu v krystalové
mrizce:
8x1/8+6x1/2=4

Kovy krystalizujici vtomto
typu mrizky: Al, Cu, Fe,, Pb,

a Ni...
d

Obr. 10 — Kubicka plosné stredéna
mrizka


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Lattice_face_centered_cubic.svg

MONOKRYSTAL

rozlozeni castic se periodicky
opakuje v celém
monokrystalu

jsou ANIZOTROPNI (v
riznych smérech maji rizné
vlastnosti)

prirodni (kamenna sul;
vapenec, kfemen, ametyst,
diamant)

umélé (kremik, germanium,
aj.)

Obr. 11 — Kfremen


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Quartz_oisan.jpg

DENDRIT - KRYSTALIT
ok

N

* prevazne pravidelny
krystalicky utvar | |

Obr. 12 — Dendrit

1.0/m m

Obr. 13 — Snéhova viocka


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/LT-SEM_snow_crystal_magnification_series-3_frame.jpg

POLYKRYSTALY

slozeny z velkého poctu drobnych krystalku (zrn)
krystalky oznacujeme jako zrna

maji nepravidelny tvar, obsahuji poruchy a orientace
krystalové mrizky sousednich zrn je odlisna

velikost zrn byvda 103 az 10-'mm

vlastnosti kovovych materialu jsou lepsi, ¢im je stredni
velikost zrn mensi

krystaly s dokonalou krystalickou strukturou — idealni
krystaly

nedokonalé krystaly — realné krystaly
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Ferrite-perlite-steel-A285.jpeg

Otazky

* Popis zakladni vlastnosti krystalové mrizky.

* Vyjmenuj vSechny krystalové mrizky typicke
pro kovy.

* Co je to monokrystal, polykrystal a dendrit?
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