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Vyukove cile

« 734k se bude orientovat v oblasti zakladniho
rovnovazného diagramu Fe-Fe,C a jeho
struktur.
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SOUSTAVA Fe-Fe,C



DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



VLASTNOSTI DIAGRAMU

Znazornuje zavislost obsahu uhliku v zeleze (cementitu) na
teplote.

Metastabilni soustava — karbid Zeleza (Fe,C, cementit) je za
urcitych podminek nestabilni a mize se rozpadnout
(premeénit) na Fe a C.

Obsahuje oblasti oceli a bilych litin - litin cementickych
obsahujici karbid zeleza.

Rychlost ochlazovani ma vliv na vznik typu litin. Vétsi
rychlost - litina bila, mensi rychlost — litina grafiticka (viz.
diagram Fe-C).

Prisady (legujici prvky, necistoty) nemaji vétSinou
podstatny vliv na tvar diagramu a proto se prevazné vyuziva
tento vzorovy typ.



ZAKLADNI STRUKTURY

Fe;C — karbid zeleza (Fe,;C, cementit), svétly, velmi
tvrdy a krehky, obsahuje 6,67%C, v diagramu se
vyskytuje dle oblasti vzniku jako primarni, sekundarni a
terciarni.

Fe, - ferit, tuhy roztok uhliku v zeleze alfa, mekky,
dobre tvarny, malo pevny, v podstaté Cisté zelezo.

Fe, - austenit, tuhy roztok uhliku v zeleze gama,
pomeérné mekky, vyborné tvarny, houzevnaty. Dulezity
pro kaleni a tvareni za tepla.

Perlit — eutektoid, lamelarni (globularni) smés feritu a
cementitu, Sedy az cerny, pevny, houzevnaty, omezeneée
tvarny.



 Ledeburit — eutektikum, smés austenitu a
cementitu.

* Ledeburit transformovany — preménény
(rozpadly) ledeburit na smés perlitu (z austenitu)
a cementitu.

* Grafit (uhlik) — velmi mekky, drobivy, malo pevny.



VYBRANE HRANICE OBLASTI
DIAGRAMU

A_, — eutektoidni cara, 727°C, preména austenitu na
perlit, vyznamny eutektoidni bod.

A_; - dolni hranice ohranicujici oblast austenitu a
austenitu + feritu.

A, - dolni hranice ohranicujici oblast austenitu a
austenitu + sekundarniho cementitu.

A, - hranice rozdelujici magnetickou a nemagnetickou
ocel (Curieho bod).

7 s

Eutekticka cara — 1148°C, preména taveniny na
ledeburit, vyznamny eutekticky bod.

2,11%C — hranice oddélujici oceli a bilé litiny.



DIAGRAM Fe-Fe,C
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Obr. 1 — Rovnovainy diagram Fe-Fe;C
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Obr. 4 - Feriticko-perliticka slitina Obr. 5 — Perliticka slitin
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Obr. 8 — Eutekticka bila litina Obr. 9 — Nadeutekticka bila litina



Otazky

e Zakresli rovhovazny diagram zelezo-karbid
zeleza, popis jeho oblasti, vyznacné teploty a
obsahy uhliku.
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