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Vyukove cile

« 73k se bude orientovat v oblasti zakladnich
vlastnosti rovnovaznych binarnich diagramu
Zeleza s uhlikem a jejich vyuziti.
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BINARNI SOUSTAVY ZELEZA
S UHLIKEM



DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



ZAKLADNI POIMY

e Soustava — je to prostor, ktery je vyplnén urcitymi
casticemi.

* Metastabilni soustava — je to soustava, kdy jedna
z fazi je metastabilni (Castecné stabilni), tj. neni v
rovnovaze a je schopna se za urcitych podminek
rozpadat.

e Stabilni soustava — je to soustava, ve které
existuji stabilni faze bez moznosti rozpadu
(premeény). V pripadeé diagramu Fe-C je stabilni
fazi uhlik/grafit.



TYPY DIAGRAMU ZELEZA S UHLIKEM

Metastabilni soustava Fe-Fe,C

* vysoce dulezity rovnovazny diagram Zelezo-karbid
zeleza,

* vyuziva se pro oceli a cementické litiny,
* metastabilni fazi je Fe,C (karbid zeleza/cementit).

Stabilni soustava Fe-C

* rovnovazny diagram zelezo-grafit,
e vyuziva se pro grafitické litiny,

* stabilni fazi je C (uhlik/grafit).



DIAGRAM Fe-Fe,C / Fe-C

Ticl H - 0,09 %C
1600 o
H + J-0,17 tC
1538 |aH 8+L /
- B-0.53%C  pvidus L /
ferit & pfi 1495 °C : 4
139447, (tavenina)
O+
¥ 1227°C
1200 austenit y
- Lt}
Y M-0,0168 %0C 000 T~ 1148°C
s O - 0,4500 %C F
4K} (e [-]
= pri 727 °C i
5 1000 & 2 ledeburit
E 912 _ < +
@ y + ledeburit + FesC,, @ Fe.C
g 770 3
ﬁ ............ e R T
r Y : ? T27°C
5 atf K
% 600 =
E £ perlit 5 : 5
2 : 5 : : N 3 ledeburit T =l _
RE - perlit (= periit . £il + 2|9
ao | P N ledeburit T 3 % e el P4
i _ i g = [
a+ - Fe:C, FeLy - {]-5 E - o
FE3C||| ; FE3C|| . E E
5 i = =
200 49 0 : :
SR Q 2 1. Q
[ee) :C\I Ee :;“:,Q “Q Iﬁﬁ
g8 = B o 5
olsis S o < ©
0 i T
2 4 6 Euiles

Obr. 1 — Rovnovainé diagramy Fe-Fe;C / Fe-C
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VYUZITi DIAGRAMU Fe-Fe,C / Fe-C

Vyroba oceli a litin

Obr. 2 — Ocelarské pece
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Slévarenstvi / vyroba odlitk
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Tvareni za tepla / vyroba vykovk(
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Obr. 4 — Vyroba vykovkl volnym kovanim



Tepelné a chemicko-tepelné zpracovani (zihani,
kaleni, popousténi, cementovani...)

Obr. 5 — Popousténi oceli



Svarovani / vyroba svarencl

—_

I
IRy T é‘\’\‘....
. ’ Y T

-

Obr. 6 — Vyroba svarence
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Vysokorychlostni obrabéni

Obr. 7 — Vysokorychlostni obrabéni (frézovani) kalené litiny



Otazky

e Jaké jsou rozdily mezi metastabilni a stabilni
soustavou?

e Jaké ma vyuziti aplikace rovnovaznych
diagramu v praxi.
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