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Vyukove cile

« 73k se bude orientovat v oblasti zakladniho
rovnovazného diagramu Fe-C a jeho struktur.
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SOUSTAVA Fe-C



DIGITALNIi UCEBNI MATERIAL



VLASTNOSTI DIAGRAMU

Znazornuje zavislost obsahu uhliku v zeleze
(grafitu) na teploté.

Stabilni soustava — je to soustava, ve které
existuji stabilni faze bez moznosti rozpadu
(premeény). V pripadeé diagramu Fe-C je stabilni
fazi uhlik/grafit.

Obsahuje oblasti oceli a grafitickych litin s
lupinkovym grafitem (prip. Sedych surovych
zelez).

V pripadé oceli nema diagram vyznam, jelikoz v
realnych podminkach nelze vytvorit ocel Cisté s
vyloucenym grafitem bez cementitu.



VLASTNOSTI DIAGRAMU

* Rychlost ochlazovani ma vliv na vznik typu
litin. Mensi rychlost — litina grafiticka, vetsi
rychlost - litina bila (viz. diagram Fe-Fe,C).

* Prisady (legujici prvky, necistoty) nemaji
vetsinou podstatny vliv na tvar diagramu a
proto se prevazné vyuziva tento vzorovy typ.

* Pri srovnani s diagramem Fe-Fe;C jsou mirne
posunuté teploty a obsahy uhliku.



ZAKLADNI STRUKTURY

Fe_ - ferit, tuhy roztok uhliku v zeleze alfa.

Fe, - austenit, tuhy roztok uhliku v zeleze
gama.

Grafiticky eutektoid - smés feritu a grafitu.

Grafitické eutektikum — smés austenitu a
grafitu.

Grafit (uhlik) — velmi méekky, drobivy, malo
pevny.



paramagnetické

ferromagnetické

DIAGRAM Fe-C

Obr. 1 — Rovnovainy diagram Fe-C
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PODEUTEKTICKA LITINA
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Obr. 2 — Podeutekticka litina s lupinkovym grafitem



EUTEKTICKA LITINA
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LITINY S LUPINKOVYM GRAFITEM A
PERLITEM

* Pfirealnych rychlostech ochlazovani muize dojit k
tomu, ze eutektoidni preména probéhne uplné nebo
castecne dle soustavy Fe-Fe,C.
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Obr. 5 — Perliticka matric Obr. 6 — Feriticko-perliticka matric




PRISADY PRI VYROBE LITIN

* Grafitizacni prisada zarucujici vznik grafitu i
pri vyssich rychlostech ochlazovani — kremik.

* Prisada zarucujici perlitickou matrici (Fe,C) i
pri pomalych rychlostech ochlazovani —
mangan nebo chrom.



Otazky

e Zakresli rovhovazny diagram zelezo-grafit,
popis jeho oblasti, vyznacné teploty a obsahy
uhliku.
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